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OBJETO: PAVIMENTAGAO - AVENIDA ANTONIO TEDESCO - TRECHO 01
LOCAL: Avenida Anténio Tedesco (Trecho 01) - Bairro Comercial Trés Marias, Municipio de Trés

Marias/MG
PRAZO DE EXECUCAO: 04 meses

OBJETIVO

Definir o escopo dos servigcos a serem realizados na pavimentacao asfaltica da Avenida Anténio
Tedesco (trecho 01) - Bairro Comercial Trés Marias, Municipio de Trés Marias/MG.

A obra tera area total de intervencao de 3.306,40m? de pavimentacdo asfaltica em CBUQ
(concreto betuminoso usinado a quente), canteiros centrais, meios-fios conjugados com sarjetas, além de
sinalizacao viaria vertical.

Os principais servigos consistiram na execucao de base, imprimacao, pintura de ligagcdo com
emulsao asfaltica RR-1C, pavimentacao asfaltica com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ), meios-fios e sarjetas em concreto urbano moldado in loco, além da sinalizagéo viaria vertical.

Conforme norma técnica aplicavel: “Concreto Asfaltico — Mistura executada a quente, em usina
apropriada, com caracteristicas especificas, composta de agregado graudo, material de enchimento (filler)
se necessario e cimento asfaltico, espalhada e compactada a quente.” (DNIT, 2004)

Os materiais constituintes do concreto asfaltico sdo agregado graudo, agregado miudo, material
de enchimento Filler e ligante asfaltico, os quais devem satisfazer as normas pertinentes e as
especificagdes aprovadas pelo DNIT. (DNIT, 2004)

O sistema viario local é constituido por vias locais e coletoras. Os trechos a serem
pavimentados serao interligados as vias adjacentes (entroncamentos), conforme detalhado em projeto(s).

Através do pavimento asfaltico, o trafego de veiculos sera mais fluido e mais seguro, sem danos
decorrentes de imperfeicoes da pista de rolamento. Além disso, em periodos chuvosos, o correto
direcionamento do volume pluvial cessara a ocorréncia de transtornos aos moradores, que nao sofrerao
com a incidéncia de lama, enxurradas ou consequéncias provenientes destas. Em suma, a pavimentagao
asfaltica possibilitara aos moradores locais melhores condigdes de vida, de saude e transporte.

Alguns servigos complementares necessarios para a execugao da obra e que sao de
responsabilidade integral da empresa licitante e/ou contratada sao listados abaixo:

Realizagado de visita técnica a area de intervencao pelo corpo técnico da empresa licitante, antes da
formalizacdo do processo licitatério, considerando o descrito no item “INTERPRETAGOES,
PRIORIZACOES E INCOMPATIBLIDADES ENTRE AS PECAS TECNICAS”.

Verificagdo das pecgas técnicas que compdem o projeto basico/executivo, antes da formalizagdo do

processo licitatério, considerando o descrito no item “INTERPRETACOES, PRIORIZACOES E

INCOMPATIBLIDADES ENTRE AS PECAS TECNICAS”.

e Mobilizagdo da recursos para a administragdo e execugao da obra (conforme item 1.2 da planilha
or¢camentaria).

¢ Instalacdao do canteiro de obras, instalagcido de depdsitos de materiais betuminosos e ferramentas,
providéncia de area de descanso e alimentagao dos funcionarios, quitagdo de aluguéis e afins, caso
necessario.

¢ Realizagdo de procedimentos legais, como pagamentos das taxas necessarias as interligagdes com as
redes publicas, caso necessario.

e Quitacdo e emissao de ART’s necessaria(s) a execugao da obra, sendo que a empresa contratada
devera dispor de responsavel técnico competente para 0 acompanhamento da execugao de todos os
servigos previstos para a conclusdao do objeto, em todas as fases da obra. Conforme normativo do
CREA/MG, devera ser posicionada placa de obra (execugao) em local visivel a fiscalizagao.

Nota: conforme glossario de atividades técnicas do CREA/MG, “Execucgado - atividade em que o

Profissional, por conta propria ou a servigo de terceiros, realiza trabalho técnico ou cientifico visando a

materializagdo do que € previsto nos projetos de um servigo ou obra.”
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e Fornecimento de laudos técnicos e ensaios de controle tecnolégico, conforme exigéncias normativas do
DNIT. Os resultados deverao ser apresentados ao setor de obras da Prefeitura e ao responsavel técnico
pela fiscalizacao da obra. Deverao, impreterivelmente, estarem em conformidade com a NORMA DNIT
031/2004 — Pavimentos flexiveis — Concreto asfaltico — Especificagdo de servigo e com todas as suas
ramificagdes junto ao DNER.

o Fornecimento de certificados de resultados conforme DNIT (analise dos ensaios de caracterizacao),
para todo e qualquer volume de ligante asfaltico e concreto betuminoso a ser utilizado na obra. Estes
devem ser emitidos pelo fabricante e/ou fornecedor do material, constando a data de fabricagdo ou o
dia do carregamento do material para transporte com destino ao local da obra. Devera ser elucidado de
forma clara detalhes como procedéncia, tipo, quantidade, disténcia do transporte e quaisquer outras
informagdes pertinentes ao controle tecnoldgico. Tais documentos deverao ser apresentados ao setor
de obras da Prefeitura e ao responsavel técnico pela fiscalizagao da obra. Deverao, impreterivelmente,
estarem em conformidade com a NORMA DNIT 031/2004 — Pavimentos flexiveis — Concreto asfaltico —
Especificagéo de servigo e com todas as suas ramificagcées junto ao DNER.

o Fornecimento de diarios de obra que contemplem todo o periodo de execucao da obra, a partir da
emissao da ordem de servigo. Deverao estar assinados pelo responsavel técnico pela execugao da
obra, encarregado geral da obra e pelo responsavel legal da empresa contratada. Deverao conter os
detalhes e procedimentos utilizados em cada um dos macros itens da planilha orgamentaria e em
determinadas etapas, deverdao ser acompanhados por fotografias que comprovem a execugao dos
Servicos.

Nota: em algumas etapas do processo executivo, como exemplo a terraplanagem e a imprimagao, os

diarios de obra deverao conter informagées complementares e estarem acompanhados de fotografias que

comprovem a execugao destes servigos de acordo com as pegas técnicas.

INTERPRETACOES, PRIORIZACOES E INCOMPATIBLIDADES ENTRE AS PECAS TECNICAS

Em caso de duvidas ou divergéncias entre as pecas técnicas — projetos, planilha orgamentaria,
memoria de calculo (se aplicavel) e memorial descritvo — devera ser priorizada, em qualquer
circunstancia, a seguranca e a estabilidade da estrutura. As solu¢cées adotadas devem garantir o conforto
dos usuarios e atender aos aspectos arquitetdnicos e estéticos, sem comprometer as especificagdes
técnicas estruturais ou gerar novas divergéncias.

Todos os detalhes constantes no(s) projeto(s) e ndo mencionados neste memorial descritivo (e
vice-versa), deverao ser considerados e previstos para execugao pela empresa contratada. Em qualquer
hipétese, a seguranca devera ser priorizada inexoravelmente em detrimento dos demais aspectos
construtivos.

Nenhuma alteragdo no(s) projeto(s) fornecido(s), bem como nas especificacbes técnicas a
seguir podera ser realizada sem consulta prévia e autorizagao por escrito dos respectivos autores dos
projetos, da fiscalizagdo do municipio e do 6rgao de controle (Caixa Econdmica Federal). Ainda, em caso
de alteracdes das pecgas técnicas fornecidas, nenhuma delas podera ser subsidiada sem aval do setor
juridico da Prefeitura.

Eventuais falhas de projeto, quantitativos e composi¢cdes sao cobertas no contrato global pelas
bonificagbes do contrato. A empresa contratada adquire no custo de BDI (Bonificagdo e Despesas
Indiretas) percentual referente aos riscos assumidos. Portanto, ndo cabe pleito da empresa licitante, que
podera pedir recurso ou questionar na fase de licitagdo, onde aceitara ou nao as condi¢des estabelecidas
para entrega integral do objeto licitado, no valor ofertado apds a analise de toda documentagao pertinente.
Reitera-se ainda que, a empresa licitante tera tempo habil para verificar o(s) projeto(s), planilha
orcamentaria, memoria de calculo, este memorial e demais pecgas técnicas pertinentes, para somente
assim ofertar o preco para execucao completa e integral da obra, sem previsao de quaisquer aditivos.

Num contexto geral, havendo divergéncias entre as pecgas técnicas, a empresa contratada
devera acatar, sempre e impreterivelmente, a melhor especificacao técnica aplicavel.

Diante dessas divergéncias pontuais, adota-se como diretriz técnica que a melhor especificagao
apresentada prevalecera para fins de execucao da obra, uma vez que representa o critério de melhor
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desempenho e seguranca. E valido mencionar que o custo de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) cobre
eventuais variagdes de custo decorrentes dessas adequagdes, mantendo-se a viabilidade financeira da
obra.

Nota relevante: o transporte de quaisquer insumos necessarios para a execugao do objeto sera de total e
integral responsabilidade da empresa contratada, sendo este previsto ou nao na planilha orgamentaria.

EXECUGCAO E CONTROLE

A existéncia e a atuacdao da fiscalizacdo nao reduzem, em nenhuma hipotese, a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da contratada pelos servigos executados e suas implicagdes,
proximas ou remotas, conforme o contrato firmado com a Prefeitura e as legislagdes vigentes no Municipio,
Estado e Unido. E imprescindivel que o responsavel técnico pela execucio possua a competéncia e a
experiéncia necessarias para interpretar os projetos e realizar a obra em conformidade com as
especificagdes técnicas previstas. Ressalta-se que ndo cabe aos autores dos projetos, nem a fiscalizacao,
prestar esclarecimentos sobre especificagées técnicas de projetos, fora do periodo de licitagdo, sendo de
responsabilidade da contratada sanar eventuais duvidas previamente a homologacao do certame.

Todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra serao fornecidos pela empresa contratada,
bem como a quitagcdo de taxas e licenciamentos especificos do empreendimento estabelecidos por lei. A
mao-de-obra, bem como todo material aplicado serdo sempre de qualidade, objetivando assim um
acabamento perfeito e esmerado nos servigos, que somente serdao aceitos nessas condi¢goes. Todos os
materiais aplicados na obra obedecerao as especificacdes descritas no(s) projeto(s), planilha orcamentaria
ou neste memorial e poderao ser submetidos, por escrito, a Prefeitura para aceite, em caso de solicitagao
do engenheiro responsavel pela fiscalizagdo. As providéncias, despesas para instalagdes provisorias,
necessarias a execugao da obra, serao de competéncia e responsabilidade da empresa contratada.

E de responsabilidade da empresa contratada a correta sinalizagdo dos servicos operarios,
indicando através de placas, cavaletes e outros dispositivos assemelhados a execugao dos servigos viarios.
A execucdo dos servigos previstos e projetados ficara a cargo do engenheiro responsavel técnico pela
execucao da obra, com a devida ART registrada, devidamente habilitado e registrado no CREA/MG. Este,
para efeitos legais, devera ser o responsavel técnico pela empresa contratada.

A omissao de qualquer procedimento ou norma neste memorial, no(s) projeto(s) ou em outros
documentos contratuais, ndo exime a contratada da obrigatoriedade da utilizagao das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacido dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes.

Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela contratada,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigbes do contrato
firmado com a Prefeitura, do(s) projeto(s), do memorial descritivo, bem como de tudo o que estiver contido
nas normas e especificacées técnicas da ABNT, DNIT, DNER e outras normas pertinentes citadas ou ndo
neste memorial, relevantes a execugao do objeto.

A fiscalizacao dos servicgos ficara a cargo do engenheiro da Prefeitura, sendo que este tera livre
acesso aos servigos empreitados e decidira sobre a qualidade dos materiais e execugao dos servigos, nos
casos nao especificados neste memorial.

Os servigos que nao satisfazerem as condigdes contratuais serao impugnados pelo setor de
obras da Prefeitura, devendo a empresa contratada providenciar a demoligao e reconstrugao necessarias,
imediatamente apos a afericdo do fato, sendo de total responsabilidade da empresa contratada o
conhecimento de normas técnicas pertinentes a execugao dos servigos previstos.

Nota relevante: nenhum tépico deste memorial subsidia a nao realizagdo da visita técnica a area de
intervengao pelo corpo técnico da empresa contratada, antes da formalizagao do processo licitatorio.

LAUDO TECNICO DE CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS

Todo carregamento de ligante betuminoso e concreto betuminoso usinado a quente que chegar
a obra devera estar acompanhado por certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizacao
exigidos pela especificagao, emitidos pelo fabricante ou distribuidor. Devera conter a data de fabricagao e o
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dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de obras, se o periodo entre os dois eventos
ultrapassar 10 dias. Deve conter também indicagao clara da sua procedéncia, tipo e quantidade do seu
conteudo, além da distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obras. (DNIT, 2004).

A empresa contratada devera fornecer os documentos acima citados, conforme especificagcoes
da NORMA DNIT 031/2004 — Pavimentos flexiveis — Concreto asfaltico — Especificagdo de servigo e com
todas as suas ramificagcdes junto ao DNER.

Nota relevante: o ligante betuminoso RR-1C devera ser fornecido pela Refinaria. Logo, todos os laudos
referentes a este material deverao ter como procedéncia a citada refinaria.

Tais documentos deverao ser apresentados ao setor de obras da Prefeitura e ao responsavel
técnico pela fiscalizagado da obra, para submissao.

A emissdo de boletins de medicdo e previsao de pagamentos das medi¢des ficardo
condicionadas a apresentacdao dos documentos, a serem fornecidos pela empresa contratada e
devidamente assinados por profissional técnico qualificado.

INSTALACOES INCIAIS DA OBRA
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM
CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADAS

A placa de obra devera ser padronizada, em chapa galvanizada 0,26, dimensodes
3,00x1,50m, afixada em rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metélica viga “U” 2” enrijecida com
metalon 20x20. Devera ser afixada em suportes de eucaliptos autoclavados pintados. Devera ser
posicionada em local visivel ao publico, em area de propriedade da Prefeitura ou de uso publico, conforme
indicacao do setor pertinente da Prefeitura. Enfatiza-se também que esta placa devera ser a maior da obra,
estando irregular qualquer outra instalada na area de intervengao que tenha dimensdes superiores a esta.

OBRAS VIARIAS

LOCACAO TOPOGRAFICA PARA ATE VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA
(PIQUETE) DE MARCACAO

REGULARIZACAO DO SUBLEITO - COMPACTADO NA ENERGIA NORMAL

As caracteristicas do subleito da area de intervencao viabilizam os servicos de pavimentacao
asfaltica previstos no(s) projeto(s), mediante regularizagdo e compactagao do solo a ser realizado pela
empresa contratada.

Concluida a execugao da regularizagao, devera ser realizada a marcagao geométrica da
pista, conferindo as cotas e larguras apresentadas em projeto(s). Sera imprescindivel 0 acompanhamento
dessa etapa de obra pelo engenheiro responsavel pela execug¢do, bem como o langamento das
informagdes nos diarios de obra.

A locacdo e conformagao da geometria do(s) projeto(s) devera ser realizada imediatamente
apos a regularizagao e compactagao do subleito. Alteragées nos tragados ou na geometria estabelecidos
no(s) projeto(s), por eventuais circunstancias nao previstas em sua elaboracao, deverdao ser previamente
comunicadas a fiscalizagdo da Prefeitura para analise. Ratifica-se que em hipotese alguma sera admitido
pela fiscalizagéo a supressao quantitativa ou qualitativa dos servigos previstos no(s) projeto(s) e na planilha
orcamentaria licitados.

BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA -
100% PROCTOR MODIFICADO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA ATE A PISTA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M3 EM
PISO DE LEITO NATURAL (5,60KM)

Base é a camada destinada a resistir e distribuir ao subleito, os esfor¢os oriundos do trafego e
sobre a qual se construira o revestimento asfaltico. O material a ser usado na base devera ser depositado
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em eiras uniformes, ao longo dos trechos previstos, sendo em seguida distribuido numa camada de
espessura de 15 cm, prevista em projeto(s) apés a compactagao.

O controle de umidade deve ser rigoroso, tomando o cuidado de iniciar a compactagcao com o
grau de umidade de 1 a 2% acima do teor 6timo, para que compense a perda de umidade por evaporagao.

Estando o material homogeneizado e umedecido, devera ser verificado pelo engenheiro
responsavel pela execu¢ao da obra a uniformidade do material na area compactada, conferindo as medidas
de espessura.

Apods a compactacao do solo, deve ser feito a regularizagao e nivelamento com equipamento.

Concluida a execugao da base, devera ser feita a marcagao da plataforma, conferindo as cotas
e larguras apresentadas em projeto(s), liberando-se assim a area para a execugao da imprimacao.

IMPRIMACAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA PAVIMENTADA

Imprimagcdo é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superficie da base
concluida, antes da execugao de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando aumentar a coesao da
superficie da base pela penetracao do material betuminoso empregado, promover condi¢cdes de aderéncia
entre a base e o revestimento e por fim, prover impermeabilizagédo a superficie da base.

Nota relevante: o responsavel técnico de execucao devera aferir os servicos tendo como objetivo a
obtencao dos critérios acima citados.

A imprimagcao com emulsdo (EAIl), com taxa de consumo de 0,0013t/m?, sera feita apds a
limpeza da superficie com vassoura mecanica rebocavel cilindrica. Apds limpeza, devera ser aplicada uma
pelicula de material betuminoso diluido com consumo de emulsao conforme normativo do DNIT.

Toda a area imprimida que apresentar taxas abaixo da minima especificada em norma devera
receber uma segunda aplicagao, de forma a complementar a quantidade recomendada.

Visando manter o controle de qualidade dos servigos, apds execugao da imprimacao, a
empresa contratada devera atentar-se para o correto isolamento e sinalizagao da obra, até o término do
periodo de cura. Caso ocorram defeitos (“panelas”) na base imprimida em areas abertas ao trafego, a
empresa contratada devera realizar as devidas correcoes.

Nota relevante: a empresa devera manter contato formal junto a secretaria de obras da Prefeitura para
comunicacao do fechamento de transito local. Ressalva-se que toda a sinalizacdo de fechamento de
transito local ficara a cargo da empresa contratada, sob sua total responsabilidade.

PINTURA DE LIGACAO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Trata-se da aplicagdo de uma camada de material betuminoso, sobre uma superficie de base
coesiva, precedendo a execucao do pavimento asfaltico para promoc¢ao de aderéncia entre as camadas.

A superficie de pintura devera estar limpa e apta para prosseguimento dos servigos. O
engenheiro responsavel pela execugao da obra devera estar presente e autorizar o inicio dos servicos,
apos ateste de conformidade com a planilha orgamentaria, com registro no diario de obras.

O ligante betuminoso RR-1C, com taxa de consumo de 0,0005t/m?, devera ser aplicado com
temperatura compativel com o seu tipo e na quantidade minima determinada acima. A temperatura de
aplicacao do ligante devera ser fixada em fungao da relagao temperatura X viscosidade, escolhendo-se a
temperatura que proporcione melhor viscosidade para o espalhamento.

A pintura de ligagao devera ser executada na pista inteira (largura transversal total ao longo da
pista), em um mesmo turno de trabalho. A pista trabalhada devera ser fechada ao transito, sempre que
possivel. Em caso de impossibilidade, a empresa contratada trabalhar-se-4 em meia pista, aplicando a
pintura de pintura de ligacao na pista paralela, logo que a pintura permita sua abertura ao transito.

Nota relevante: a empresa devera manter contato formal junto a secretaria de obras da Prefeitura para
comunicacado do fechamento de trénsito local. Ressalva-se que toda a sinalizagédo de fechamento de
transito local ficara a cargo da empresa contratada, sob sua total responsabilidade.

Os carros distribuidores de ligante asfaltico deverao ser providos de dispositivos de

aquecimento, tacémetro, calibradores, termémetros com precisdo de +1°C. Sera utilizado também
Pagina 6 de 10




PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS

§ W&&S PRACA CASTELO BRANCO, 03 CENTRO - TEL: (38)3754-8826 - 3754-8802/3754-8803.

T sy CEP: 39205-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
N}

espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e corregdes localizadas. As barras de
distribuicdo deverdo ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo que possibilite ajustes verticais e
larguras variaveis de espalhamento do ligante e que permitam uma aplicagdo homogénea.

Caso necessario, conforme normativo do DNIT e suas ramificacdes, poderao ser previstos, a
cargo da empresa contratada, a instalagado de depdsitos para ligante asfaltico, que deverdo possuir
dispositivos capazes de aquecer o material nas temperaturas fixadas na NORMA DNIT 031/2004-ES.

Nota relevante: Ratifica-se aqui a importancia dos procedimentos mencionados e obrigatorios, conforme
normativo do DNIT/DNER, que deverao ser anotados nos didrios de obras, para entrega ao setor de obras
da Prefeitura ao término da obra.

Nos entroncamentos, sera executada pavimentacdo em area suficiente para promover a
interligagdo com as vias adjacentes. Tal procedimento possibilitard a implantagédo de sinalizagéo viaria
vertical, meios-fios e sarjetas.

EXECUGCAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA
COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE
6 m3 - RODOVIA PAVIMENTADA

A execucao dos servicos pertinentes ao revestimento asfaltico devera ser autorizada pelo
responsavel técnico pela execugao, in loco, com registro no diario de obras. Todo o equipamento a ser
utilizado devera ser vistoriado, pelo entao responsavel técnico pela execucao, antes do inicio dos servigos,
de modo a garantir condi¢cdes apropriadas de operacao.

A composicao do concreto asfaltico, bem como as especificacdes do cimento asfaltico,
agregado graudo, agregado miudo e material de enchimento (filler) devera estar em conformidade com a
NORMA DNIT 031/2004 - ES, Pavimentos flexiveis — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico, e
demais normas pertinentes a execucao do pavimento. Devera ser empregado neste objeto cimento
asfaltico de petréleo (DNER-EM 204) CAP50/70 e polimero.

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos
no(s) projeto(s). As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura
exatamente nas faixas e possuirem dispositivos rapidos e eficientes de diregdo, além de marchas para a
frente e para tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, a
temperatura requerida, para a colocagao da mistura sem irregularidade.

A camada de CBUQ devera ter com espessura final de 4,00cm e a rolagem devera ser
iniciada logo apds seu espalhamento na pista. Periodicamente deverao ser realizadas afericbes de
temperatura durante o espalhamento, antes do inicio da compactagdo, com o acompanhamento do
engenheiro responsavel pela execugao e registro no diario de obras.

O equipamento para a compactacao deve ser constituido por rolo pneumatico e rolo metalico
liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de
dispositivos que permitam a calibragem de variagao da pressao dos pneus de 2,5kgf/cm? a 8,4kgf/cm?. O
equipamento em operagao deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade determinada pela
norma (DNIT/DNER), enquanto a mistura se encontrar em condi¢des de trabalhabilidade.

A compactagao devera ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em diregéao
ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacdo, a compactacao devera comegar sempre do
ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo devera ser recoberta na seguinte, em pelo
menos metade da largura rolada. A operagao de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a
compactagao especifica, conforme a norma (DNIT/DNER).

Nota relevante: caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdao ser sanadas pela
adicao manual de concreto asfaltico, sendo este espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos
metalicos.
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No que se refere as condi¢des climaticas, salvo o que ja foi mencionado neste memorial, ndo
sera permitida a execugao de quaisquer servigos em dias de chuva. Além disso, o concreto asfaltico
somente devera ser transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10°C.

Os caminhdes, tipo basculante, para transporte de concreto asfaltico usinado a quente, devem
ter cagambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru fino,
Oleo parafinico, ou solucao de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacao de
produtos suscetiveis a dissolugdao do ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina, etc.) ndao € permitida, em
nenhuma circunstancia.

A cidade mais proxima de Trés Marias que oferece um fornecedor registrado de CBUQ, é a
cidade de Patos de Minas/MG, a uma DMT da area de intervencao.

MEIO-FIO

GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINACAO DE 10%, EM CONCRETO
COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO
E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Deverao ser executadas guias (meio-fio) e sarjetas extrusadas conjugados com segao
equivalente as descritas no(s) projeto(s) e com resisténcia igual ou maior que 15MPa, ao longo de todo o
perimetro da area, inclusive em canteiros centrais.

O fundo da caixa para assentamento das guias e sarjetas, apos a abertura das valas, devera ser
compactado de forma adequada para permitir a estabilidade, e estar perfeitamente alinhado e nivelado
para proporcionar a maior regularidade possivel em alinhamento e perfil.

O elemento tera 45cm de base, sendo 15cm de largura da base da guia e 10cm no topo e
30cm de largura da sarjeta e largura de 10cm. A altura de ambos conjugados € de 22cm. As guias deverao
estar perfeitamente prumadas, alinhadas e niveladas.

O concreto a ser utilizado, nas guias e sarjetas extrusadas com equipamento apropriado e
devera atingir o fck, de 15MPa aos 28 dias. Durante o periodo da cura, o concreto devera ser umedecido
adequadamente de maneira a evitar o aparecimento de fissuras decorrentes da retragao do material. O
cimento devera satisfazer, respectivamente, a NBR 7211/83 e NBR 5733/80. Os agregados deverao
satisfazer a NBR 7211/83 e a agua deve ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, Oleos, acidos,
alcalis e substancias orgéanicas.

Nota relevante: caso verificado pela fiscalizacdo erro no preparo do trago de concreto ou falhas em seu
transporte, o servigo podera ser passivel de glosa.

Durante a extrusdo, devera ser executada uma junta de dilatagdo de 5mm e profundidade
15mm na face superior da pega, a cada 5 (cinco) metros. Devera ser aplicada argamassa de cimento e
areia, se necessario, concomitantemente com a extrusao, para se obtenha uma superficie lisa e acabada.

As sarjetas deverao estar apoiadas em base de terreno compactado e deverao ter um caimento
de 10% no sentido da guia.

CALCADA E PASSEIO
PASSEIOS DE CONCRETO E =6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA

Prevé-se a execugao de canteiros divisores de pista, de largura fixada em 1,20m e espessura
unica de 6,0cm. O solo de implantacao devera ser preparado, regularizado e compactado por intermédio
de maco ou soquete manual, sobre o qual sera procedido o langamento e adensamento do concreto,
conforme a forma, o alinhamento e o nivel previstos no(s) projeto(s) e procedimentos técnicos
normatizados. A cota devera estar compativel com o greide e o nivel das casas. O caimento deve ser de no
minimo 2% em diregao a pista (para ambos os lados, no caso de canteiros centrais) e os quadros nao
poderdao ter dimensdes maiores que 2m2. A cada 1,50m devera ser prevista junta seca, no sentido
longitudinal da via.

Pagina 8 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS

f* PRACA CASTELO BRANCO, 03 CENTRO - TEL: (38)3754-8826 - 3754-8802/3754-8803.
e CEP: 39205-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
N

SINALIZAGCAO VERTICAL

PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S|
- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO - R1 - LADO DE 0,331 M -
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO
OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

Serao instaladas em diversos pontos da area de intervencao placas de regulamentagdao R1
“PARE” e placas de adverténcia A-42a, conforme especificagdes da planilha orgamentaria e do(s)
projeto(s). Os suportes das placas de sinalizagdo deverdao ser metalicos, galvanizados e proprios para
sinalizacao viaria, conforme especificagdes da planilha orgamentaria.

Toda a sinalizagao viaria vertical devera estar de acordo com o manual de “Sinalizagao Vertical
de Regulamentacao” — Volume |, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolugdo n.° 180, de 26
de agosto de 2005, impreterivelmente. Havendo divergéncias entre as pegas técnicas, assumir-se-a como
correta a execugao dos servigos de acordo com tal manual.

A instalagao de placas de sinalizagao viaria iniciar-se-a com a abertura de vala de profundidade
30cm. A placa de sinalizagao devera ser afixada ao poste (tubo metalico) por um par de parafusos, porcas e
arruelas, numa ancoragem de 30cm. O poste, ja devidamente montado, devera ser fincado completamente
no solo conforme as especificagbes do CONTRAN/DETRAN. A vala devera ser concretada, com trago usual
de calgada e ter acabamento superficial desempenado, sem resultar em elevagdes ou irregularidades.

Nota relevante: todas as placas de sinalizagdo deverao estar instaladas conforme alturas determinadas em
projeto(s), para cumprimento dos manuais técnicos do CONTRAN/DENATRAN e cumprimento do item
5.2.8.2.3 da NBR9050/15, impreterivelmente.

Todas as placas deverao ser instaladas de forma a reservar faixa livre de servico minima de
70cm de largura, conforme item 6.12.3.a) da NBR 9050 vigente. Além disso, em hipotese alguma devera
haver transpasse de superficie das placas sobre o alinhamento dos meios-fios.

A linha de chamada nas placas de regulamentagcao devera ser langada de forma padronizada,
perpendicular ao sentido da via.

DISPOSICOES FINAIS

Independentemente do que consta neste documento, devera sera obedecido e priorizado pela
empresa contratada as disposigcdes das normas técnicas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e do DNER (Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem).

Este memorial tem como complemento uma planilha orgamentaria, com levantamento de
quantidades e custos para a execuc¢ao do objeto, sendo impossivel a dissociagdo de ambos. Na descricao
dos materiais nos itens da planilha, dever-se-a utilizar material de 6tima qualidade, nao sendo permitida a
utilizacdo de materiais de qualidade inferior.

A empresa contratada devera ter pleno conhecimento das condicionantes do objeto a ser
licitado, para apresentar proposta para execugdo completa do escopo por meio de preco global, ndo
cabendo alegar que desconhece as condi¢des e exigéncias para execucao da presente demanda. Em caso
de questionamentos sobre projeto(s), memorial descritivo, planilha orgamentaria, composigdes, servigos e
outros, a empresa devera fazé-lo na fase correta da licitagao, lembrando que prevalecera a proposta mais
vantajosa a administragédo publica durante o processo, desde que atendidas as demais exigéncias deste.

Durante a execucgdo do objeto, as comunicagdes entre engenheiro responsavel pela fiscalizacao
e empresa contratada, deverao ser feitas preferencialmente por escrito, para geragao de efeitos legais,
juntamente ao setor de obras da Prefeitura.
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A obra devera ser entregue limpa e em condi¢cdes de pleno uso quando de seu recebimento
provisério e devera manter essas caracteristicas até seu recebimento definitivo, quando sera vistoriada
para recebimento final, quando determinado pelo setor de obras da Prefeitura.

Todas as etapas da obra deverdo ser realizadas com organizacao, limpeza e conforme as
normas técnicas (citadas ou ndao neste documento), boas praticas de engenharia e normas de seguranga
do trabalho, garantindo ao final um trabalho de qualidade atendendo aos anseios da administragao publica.

Ratifica-se que todos os materiais a serem utilizados poderao ser submetidos a ensaios
técnicos complementares, de total responsabilidade da empresa contratada.
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