Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA

MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA A QUENTE - CBUQ, DRENAGEM
PLUVIAL E PASSEIOS PUBLICOS

LOCAL: RUA GUARITA E RUA ERNESTO SARTURI

GENERALIDADES: O presente memorial destina-se a dar condigbes de ser executada
uma pavimentagdo com concreto betuminoso usinado a quente, rede de drenagem pluvial,
sinalizacido horizontal e vertical de pistas de rolamento, nesta cidade de Tenente Portela —
RS.

Serdo pavimentadas as ruas supracitadas, com uma area superficial total de
9.910,82 m2

PROVIDENCIAS PREVIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO - N&o

ha necessidade de adaptacao direta no ambiente fisico para a execucao da Obra.

ESPECIFICAGOES PARA MATERIAIS E SERVIGOS

1.1- SERVICOS PRELIMINARES:

1.1.1 - Placa de obra: O objetivo desta € o de informar a populagéo e aos usuarios da rua
os dados da obra. A mesma devera estar fixada em local visivel, preferencialmente
no acesso principal do empreendimento. As suas medidas deverao ser de 2,00x3,00
metros e sera fixada a suportes de madeira junto ao solo. O modelo devera ser

seguido conforme o link https://obras.rs.gov.br/placa-de-obra

1.1.2 - Demolicdao de rampas: As rampas de concreto existentes que estdo sobre o

calgamento deverao ser demolidas, de forma mecanizada.
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1.1.3 - Limpeza de pista com jato de alta pressao e remogao de vegetagoes e
residuos manualmente: o pavimento existente devera ser totalmente limpo para

recebimento da brita graduada simples.

11.4 a 1.1.7 - Podal/corte de arvores: As arvores que estiverem marcadas no local

deverao de cortadas e ter suas raizes removidas.

1.2 - DRENAGEM - Rede de drenagem pluvial

1.21 - Demolicdo do pavimento existente: o pavimento de pedras poliédricas
irregulares devera ser removido para a execugao da escavagao para colocagao dos tubos,
de forma mecanizada. O depdsito das pedras poliédricas irregulares devera ser num lugar
préximo, para posterior recolocagao, mas de modo a n&o afetar a circulagado de pedestres

e veiculos.

1.2.2 — Escavagao mecanica: sera feita mecanicamente a abertura das valas e devera se
aproximar do greide projetado para a geratriz inferior da tubulagdo, devendo o acerto final
ser feito manualmente. A largura da vala sera, no minimo, igual ao didmetro da tubulagao,
acrescida de 0,40 metros. Para as bocas de lobo e caixas cegas, também devera feito a

escavagao mecanicamente, nas dimensdes previstas em projeto.

1.2.3 — Reaterro compactado manual e mecanicamente: apés a colocagdo das
tubulacdes e execucido das bocas de lobo, devera ser executado o reaterro, o qual sera
feito com argila isenta de pedras, entulho ou material organico. A camada, imediatamente
acima da tubulacédo devera ter no maximo 30 cm, apiloada manualmente em duas vezes
(15 +15 cm) e o restante das valas das tubulagdes devera ser compactado mecanicamente
em camadas de no maximo 20 cm de espessura. Nas bocas de lobo e caixas cegas no
entorno, o reaterro devera ser executado com argila limpa, como mencionado acima, e

devera ser compactado manualmente.
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1.2.4 a 1.2.6 — Tubos em concreto armado e simples DN 400 mm: conforme projeto de
drenagem pluvial, deverao ser instalados, tubos de concreto armado e simples, no
diametro de 40 cm, encaixe ponta e bolsa. Antes de serem utilizadas, deverdo ser
examinadas, ndo podendo ser assentadas pecas trincadas ou com defeitos. Devera ser
feito de jusante para montante, com as bolsas voltadas para montante. Os tubos deverao

ter declividade minima de 1%.

1.2.7 a 1.2.9 — Tubos em concreto armado e simples DN 600 mm: conforme projeto de
drenagem pluvial, deverao ser instalados, tubos de concreto armado e simples, no
didmetro de 60 cm, encaixe ponta e bolsa. Antes de serem utilizadas, deverao ser
examinadas, ndo podendo ser assentadas pecas trincadas ou com defeitos. Devera ser
feito de jusante para montante, com as bolsas voltadas para montante. Os tubos deverao

ter declividade minima de 1%.

1.2.10 — Tubos em concreto armado DN 800 mm: conforme projeto de drenagem pluvial,
deveréo ser instalados, tubos de concreto armado, no didametro de 80 cm, encaixe ponta e
bolsa. Antes de serem utilizadas, deverao ser examinadas, ndo podendo ser assentadas
pecas trincadas ou com defeitos. Devera ser feito de jusante para montante, com as bolsas

voltadas para montante. Os tubos deverao ter declividade minima de 1%.

1.2.11 — Reassentamento de pedras irregulares: devera ser executado, sobre o solo
perfeitamente compactado, a pavimentagdo com pedras irregulares de basalto que foram
anteriormente retiradas para o assentamento das tubulacdes. A referida pavimentacéo se
dara sobre um colchdo de terra argilosa, espessura de 15 cm, totalmente isenta de
impurezas, e as pedras deverdo ser perfeitamente encunhadas, com as faces de

rolamento planas escolhidas cuidadosamente.

1.2.12 - Grade para boca de lobo: As grades superiores deverao ser removiveis e de

encaixe, com dobradicas, conforme projeto. As cantoneira devem ser de abas iguais com
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espessura minima de 4,76mm e aba de 5cm. As barras principais no menor sentido da
boca de lobo, devem ter espessura minima de 9,53mm e altura de 76,20mm. Conforme

detalhamento em projeto.

1.2.13 a 1.2.16 — Bocas de lobo: serdao executadas com tijolos maci¢cos nas dimensdes de
acordo com o projeto, paredes com espessura de 1 tijolo (20cm), assentados com
argamassa mista, trago 1:2:8 (cim:cal:areia) na quantidade conforme apresentado em
projeto. As paredes internas da alvenaria serdo revestidas com argamassa de cimento e
areia, no traco 1:3, alisada e queimada com colher. O fundo da boca de lobo devera ser
formado por uma camada de concreto, na espessura de 8 cm, com malha simples,

didmetro 4,2mm, a cada 15cm.

Na parte superior intermediaria devera ser construida uma viga que devera ter
dimensdes de 15 por 38cm, armada com quatro barras 12,5mm? e estribos diametro

4 2mm? a cada 15cm.

Na parte superior devera ser construida uma viga de amarragéo, esta devera ter
dimensdes de 25 por 20cm, armada com quatro barras 8mm? e estribos diametro 4,2mm? a

cada 15¢cm.

1.2.17 - Dissipador de energia tipo DEB 240-316, devera ser implantado na saida
de bueiro tubular de concreto, com a finalidade de reduzir a velocidade do escoamento das

aguas pluviais e evitar processos erosivos no terreno a jusante.

Inicialmente devera ser realizada a locagao do dispositivo conforme indicado em
projeto, procedendo-se a escavagdao manual ou mecanizada até atingir as dimensodes
necessarias para a execugao da estrutura. O fundo da escavagao devera ser regularizado
e devidamente apiloado, garantindo-se base firme e nivelada para a execugéo da laje de

concreto.

Sobre o terreno regularizado sera executada laje de concreto simples, com
resisténcia caracteristica minima de fck 2 20 MPa, que servira como base estrutural do

dissipador. Posteriormente deverdo ser executadas as paredes laterais em concreto,
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moldadas “in loco”, utilizando formas adequadas, de modo a garantir alinhamento,

dimensdes e acabamento satisfatérios conforme o padrao do dispositivo DEB 240-316.

Apds a execugao da estrutura de concreto, o interior do dissipador devera ser
preenchido com pedra de mao ou rachao, com diametro aproximado entre 15 cm e 25
cm, ocupando aproximadamente 60% do volume interno, sendo as pedras devidamente
acomodadas e fixadas com concreto, formando superficie irregular que possibilite a

dissipagéo da energia da agua.

O dispositivo devera possuir dimensoes aproximadas de 2,40 m de comprimento
por 3,16 m de largura, sendo implantado alinhado com o eixo da saida do bueiro,
garantindo adequado direcionamento do fluxo de agua. Durante a execugao deverao ser
observadas as boas praticas de engenharia, garantindo estabilidade da estrutura, correto
escoamento das aguas e adequada compactacéo do terreno adjacente.

Ao término dos servigos, a area devera ser limpa e regularizada, removendo-se
materiais excedentes e garantindo perfeita integracdo do dissipador com o terreno natural

e com o sistema de drenagem existente.

Os servicos deverdao ser executados em conformidade com as especificagoes
técnicas de obras de drenagem do DNIT e normas vigentes, bem como seguindo as

orientacdes da fiscalizagao da obra.

1.3 - SARJETA

1.2.1 — Sarjetas em concreto usinado fck=20 Mpa: devera ser executado ao longo da
pavimentacdo uma sarjeta de concreto, a mesma devera ser junto ao meio fio existente,
contendo uma dimenséo de 30 cm, com espessura minima conforme projeto. O concreto

devera ter um fck de 20 Mpa, usinado.

1.4 — PAVIMENTAGAO
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EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA
GRADUADA SIMPLES:

A finalidade da execug¢do da camada de brita graduada simples € o nivelamento do

pavimento devido haver muitas deformagdes no pavimento existente.
Execucgao:

A distribuicdo da brita graduada deve ser feita com motoniveladora, exclusivamente

por agao de corte, previamente ao inicio da compactacao.

A espessura da camada individual acabada deve ser de 2cm, nos locais onde for

necessario o nivelamento.

Nao é permitida a execugéo da base de brita graduada em dias chuvosos.

PINTURA DE LIGAGAO
Tém-se como referéncia a NORMA DNIT 145/2012-ES.
O material asfaltico aplicado na pintura de ligagéo deve ser do tipo RR-1C.

A taxa de aplicacdo da emulsdo diluida devera ser na ordem de 0,8 a 1,0 litro por

metro quadrado.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora
de pressao e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicacdo do ligante

asfaltico em quantidade uniforme.

A superficie a ser pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o po e todo e

qualquer material solto.

Aplica-se a seguir, o ligante asfaltico na temperatura compativel, na quantidade
recomendada. A temperatura da aplicagado do ligante asfaltico deve ser fixada em fungao
da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento.

Apds a aplicagdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e a

evaporagao em decorréncia da ruptura.
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O material betuminoso nado deve ser distribuido quando a temperatura ambiente
estiver abaixo de 10°C, em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A etapa
posterior do servico somente sera executada apdos a cura da pintura.

e Controle da uniformidade de espalhamento

Sera verificada mediante o emprego de bandeja com forma retangular ou quadrada,
com 0,25 m? de area, distribuida ao longo da linha que passa pelo centro da faixa a ser
tratada.

CAMADA BINDER E CAMADA DE ROLAMENTO COM CBUQ E=3CM
Tém-se como referéncia a Norma DNIT 031/2024 - ES.

As camadas de binder e de rolamento serdo executadas com uma camada de

concreto usinado a quente CBUQ com espessura compactada de 3 cm.

A composicao do concreto asfaltico deve satisfazer aos requisitos exigidos em
norma, com as respectivas tolerdncias no que diz respeito a granulometria e aos

percentuais do ligante asfaltico determinados pelo projeto da mistura.

Deverao ser tomadas como base a faixa ‘C-12,5 do DNIT pra a camada Binder e a

faixa ‘D-9,5’ do DNIT para a Camada de Rolamento.

A mistura do CBUQ devera constituir-se em mistura uniforme de agregados e
cimento asfaltico do tipo CAP 50/70. As misturas para concreto asfaltico ndo devem

apresentar variagdes na granulometria maiores do que as especificadas no projeto.

O teor de CAP 50/70 para a camada Binder sera com base de 5,35% e para a

Camada de Rolamento sera com base de 5,5%.
Equipamentos:

Os equipamentos necessarios a execug¢ao dos servigos serdao adequados aos locais

de instalacao das obras, atendendo ao que dispdem as especificagdes para 0s servicos.
Devem ser utilizados, no minimo, os seguintes equipamentos:

Caminhdes basculantes para transporte da mistura: Os caminhdes, tipo basculante,

para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente, devem ter cacambas metalicas
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robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, d6leo cru fino, éleo
parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A
utilizagcdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina
etc.) ndo é permitida.

Equipamento para espalhamento e acabamento: O equipamento para espalhamento

e acabamento deve ser constituido de vibro-acabadoras que devem ser autopropelidas e
possuirem um silo de carga, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento,
cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com
parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos
rapidos e eficientes de dire¢ao, além de marchas para a frente e para tras. As acabadoras
devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, a temperatura
requerida, para a colocagao da mistura sem irregularidade.

Equipamento para compactacdo: O equipamento para a compactacdo deve ser

constituido por rolo pneumatico e rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos
pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que permitam a
calibragem de variagdo da pressdo dos pneus de 2,5 kgf/cm? a 8,4kgf/cm?. Os rolos

"tandem" de aco com dois eixos devem pesar, no minimo, 8 ton.

O equipamento em operagao deve ser suficiente para compactar a mistura na

densidade de projeto, enquanto esta se encontrar em condigdes de trabalhabilidade.

Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m. O
empreiteiro devera possuir um equipamento minimo, constando de um rolo pneumatico e
um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton para cada vibroacabadora, com um operador para
cada rolo.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da
execucgao do servico de modo a garantir condigbes apropriadas de operagdo, sem o que,

nao sera autorizada a sua utilizacao.
Execucgao:

A distribui¢cao do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados.
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Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas
pela adicado manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de

ancinhos e rodos metalicos.
Apos a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, inicia-se a rolagem
com baixa pressao, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja compactada,

e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compactacao deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagcao, a compactacao
deve comegar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer
caso, a operagdo de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a

compactacao especificada.

Durante a rolagem nao sao permitidas mudangas de diregao e inversdes bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As
rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da

mistura.
Controle:

A empresa devera realizar a _demarcacdo das estacas conforme projeto, para

possibilitar melhor controle da execucdo da pavimentacdo. Deverdao ser anotadas as
execucodes da pavimentacao diariamente com identificacdo do inicio da execucéo e fim, de

acordo com o estaqueamento.

O controle da produgao (Execugao) do Concreto Asfaltico deve ser exercido através
de coleta de amostras, ensaios e determinacgdes feitas de maneira aleatéria de acordo com
o Plano de Amostragem Aleatoria.

e Agregados
- 2 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por dia;

e Controle da quantidade de ligante na mistura
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Devem ser efetuadas duas extragcdes de asfalto, de amostras coletadas na pista,

logo apds a passagem da acabadora, por dia.
e Controle da graduagao da mistura de agregados

Sera procedido o0 ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes das
extragdes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua,

enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas no projeto
e Controle de temperatura:

Serdo efetuadas 4 medidas de temperatura, durante a jornada de 8 horas de
trabalho, em cada um dos itens abaixo discriminados:

— do agregado, no silo quente da usina;

—do ligante, na usina;

— da mistura, no momento da saida do misturador,

— da mistura, no momento do espalhamento e no inicio da rolagem, na pista.

Em cada caminhdo, antes da descarga, sera feita, pelo menos uma leitura da

temperatura.

As temperaturas podem apresentar variagdes de + 5°C das especificadas no projeto

da mistura.

e Caracteristicas Marshall da mistura

Dois ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, devem ser realizados por dia
de producdo da mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia deverao satisfazer as

Especificagdes do projeto.

e Espessura da camada

Deve ser medida por ocasidao da extracdo dos corpos-de-prova na pista, com

determinagao do local a ser definido pela fiscalizagdo, ou pelo nivelamento, do eixo e dos
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bordos; antes e depois do espalhamento e compactagao da mistura. Admite-se a variagao

de + 5% em relagao as espessuras de projeto.
Devera a empresa apresentar a Fiscalizacao:
a) Licenciamento da Usina;
b) Capacidade de Produgao da usina conforme licenciamento (T/H);

c) DMT — CBUQ x Obra conforme licenga de operagéo da localizagdo da usinagem.

1.5 — PASSEIO PUBLICO

1.5.1 — Rampa de acesso para pedestre, em concreto: deverdo ser executadas as
rampas de acessibilidade que foram previstas no projeto, sendo executado o rebaixamento
do meio-fio e do passeio publico, conforme detalhes em pranchas anexas. O piso das
rampas sera executado com concreto com Fck=25 Mpa e espessura de no minimo 5 cm,

sobre lastro de brita com 2 cm de espessura. Com piso tatil em concreto.

Onde sera executado as rampas de acessibilidade, devera ser retirado a
pavimentacao existente do passeio publico. O material devera ser retirado e encaminhado
para local de entulho.

1.5.2 e 1.5.3 — Passeio de concreto: Os passeios publicos serdo em concreto moldado in
loco Fck=25 Mpa, com 5 cm de espessura e executados sobre o leito de pedra brita de 2
cm de espessura. Os passeios terdo declividade transversal de no Maximo 3%. Foram
previstas rampas de acesso para pedestres em diversos pontos da via. A largura dos

passeios sera de variavel, conforme os passeios existentes.

1.6 SINALIZAGAO

1.6.1 — Pintura horizontal faixa de pedestres e faixa de demarcacao de trafego

11
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Devera ser utilizada tinta acrilica, de alta resisténcia a abrasdo, intempéries e
radiacdo UV, adequada para sinalizacao horizontal viaria, conforme norma ABNT NBR
11862.

A aplicagao da tinta sera feita de forma a garantir espessura uniforme de 0,4 mm
(400 micra), aferida com equipamentos apropriados de medigdo. As cores a serem
utilizadas seguirdo os padrbes estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito — Volume |V (Sinalizagdo Horizontal).

Antes da aplicagdo da tinta, o pavimento devera estar limpo, seco e livre de
poeira, 6leo, graxa ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderéncia da
tinta. Quando necessario, sera realizado lixamento ou jateamento leve para melhorar a
ancoragem da tinta. A aplicagao sera feita com equipamentos apropriados de pintura

viaria, que garantam uniformidade, controle de espessura e rendimento da tinta.

As faixas de demarcacgao de trafego deverdo ter largura minima de 10cm, ja as

faixas de seguranga estdo com dimensdes apresentadas em detalhamento do projeto.

1.6.2 a1.6.4 Placa para identificagao de rua e de regulamentagao

A placa de identificagdo de rua devera ser locada de acordo com projeto. Para
fundacéo devera ser escavado nas dimensdes de 30x30cm com 50 cm de profundidade.
ApOs escavagao manual, devera ser afixado o poste da placa. Este deve ficar a 50cm do
fundo da vala e centralizado tendo junto a base do poste uma barra para travamento do
mesmo. Apods o procedimento devera ser langado concreto com Fck 20Mpa, regularizando

a superficie ao mesmo nivel da calgada existente.

As placas de sinalizagao vertical, deverao ser em chapas de ago galvanizado n°16,
com pelicula retrorefletiva. Os tubos deverdo ser em ago galvanizado 2”, espessura 3mm.

A parte inferior da placa deve estar a 2,10 metros do piso da calgada.
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OBSERVAGOES:

- EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA: E de responsabilidade da empresa contratada o
fornecimento de todos os equipamentos necessarios tanto para a execugao dos servigos
quanto para a seguranga dos trabalhadores envolvidos na obra.

- SINALIZAGAO:

- Da obra: Deverdo ser previstas placas de identificacdo da obra, placas de

identificagdo de desvio de trafego e indicativa de homens trabalhando.
- CRITERIOS DE MEDIGAO

- Os servicos aceitos serdao medidos na pista através da area executada, de acordo
com a unidade de medida de cada servico, incluindo todas as operagdes e encargos para

a execugao dos servigos.
- ENTREGA DA OBRA

-A obra devera ser entregue limpa, isenta de entulhos e em perfeito nivelamento,

permitindo a trafegabilidade.

Tenente Portela, Abril de 2026.
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